Gdansk, dnia 30.07.2019r.

JAGUAR

MODERNIZACJA BOISKA PILKARSKIEGO
W GDANSKU PRZY UL. BUDOWLANYCH 49/5

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW

Zamawiajacy, na mocy art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) udziela wyjasnien w odpowiedzi na
zapytanie Wykonawcy.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE 6

Pytanie 1:

Zamawiajgcy wpisat dla oferowanej nawierzchni wymag trudnopalnosci w zakres reakcji na ogien w
klasie minimum Ba-s1. Czy parametr ten dotyczy tylko samej trawy czy trawy z piaskiem i granulatem
epdm z recyklingu, ktéry ma stanowié wypetnienie funkcjonalne trawy ?

Tytutem potwierdzenia iz wymo6g ma tylko wyeliminowac¢ produkty konkurencyjne
przedstawiamy cytat z mail'a otrzymanego od jednego z instytutéw zajmujacych sie
badaniem trudnopalnosci: , Granulat z recyclingu z reguty nie spetnia wymagan dla
klasy Ca.” A wiec nawet gorszej od Bf.

Czy w Swietle takiej informacji - zamawiajacy jest przekonany co do zasadnosci takiego
zadania? Tym bardziej, Ze w przypadku granulatéw z recyklingu ze wzgledu na fakt, iz

materiat pochodzi kazdorazowo z réznych Zrédet, nie ma mozliwos$ci aby nawierzchnia

Optacony w catosci. zainstalowana odpowiadata doktadnie badanej prébce, ktora takie
Swiadectwo trudnopalnoéci uzyskata ?

Na zyczenie zamawiajacego mozemy udostepnic tres¢ catego mail'a;



OdpowiedZ na pytanie 1:

Zamawiajgcy dopuszcza parametry sztucznej trawy oraz dotyczacych jej dokumentdw:

Trawa syntetyczna o parametrach nie gorszych niz podanych ponize;j:

e sktad widkna: polietylen (PE) 100%

e rodzaj i przekréj witdkien: wiékno monofilowe z wtopionym rdzeniem
wzmachniajacym zapewniajagcym sztywnos¢ widkna.

e wysokos$¢ wiokien: 60-62 mm,

e grubos¢ wiokna monofilowego: min. 325 um,

e Dtex: min. 14.800,

e ilo$¢ peczkéw: min. 8900/m2

e ilos¢ widkien: min. 142 000/m?2

e wyrywanie peczka przed starzeniem: min. 85N

e faczenie klejone przed starzeniem: min. 105/ 100mm

e waga pojedynczego wtékna: min 1770 g/m2

e waga catkowita trawy: min. 3400 g/m2

o podkiad trawy: poliuretanowy lub lateksowy

e przepuszczalno$¢ wody dla catego systemu (sztuczna trawa, piasek, granulat
gumowy): min 1350 mm/hr

Wypetnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu w
kolorze czarnym lub granulat gumowy SBR, w ilo$ciach oraz rodzaju zgodnych z
raportem z badan potwierdzajgcym zgodnosc parametrow z FIFA Quality Concept for
Football Turf, test method 2015 (dostepny na www.FIFA.com)

Zamawiajgcy celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez
Wykonawce nawierzchni ze sztucznej trawy zgda przedtozenia przed podpisaniem umowy

nastepujacych dokumentow i probek:

a. Raport z badan dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypetnienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport
lub Sports Labs Ltd), potwierdzajgcy wszystkie wymagane parametry oraz
potwierdzajgcy zgodnos$é jego parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf,
test method 2015 (dostepny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA
Quality PRO;

b. Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypetnienie) na
zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1:2013;

c. Karte techniczng oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej
prébke o wymiarach 20 x 30 cm;

Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer);
Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia;




f. Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje.

Pytanie 2:

Zamawiajgcy ma zamiar nagradzac oferenta dodatkowg punktacje za gwarancje. W jaki sposdb
dotrzymanie warunkdow gwarancyjnych bedzie weryfikowane ?

Czy poprzez okres gwarancji zamawiajgcy rozumie takze to, ze przez caty ten okres
nawierzchnia musi gwarantowac osigganie parametréw funkcjonalno-uzytkowych oraz
jakosciowych badanych zgodnie z wymaganiami FIFA edycja 2015 ? Czy w takiej
sytuacji zamawiajacy planuje wprowadzi¢ wymég badania wykonanego obiektu przez

akredytowane przez FIFA laboratorium ?

Odpowiedz na pytanie 2:

Zamawiajgcy okreslit warunki gwarancji. Ponizej jej warunki:
Warunki Gwarancji:

e Nienaturalne zuzycie

e Nienaturalne starzenie

e Odpornosc wyktadziny na typowe warunki atmosferyczne
e Odpornosc wyktadziny na gnicie w typowych warunkach
e Odpornosc na promienie UV w typowych warunkach

Gwarancja udzielana przez jest wigzaca, pod warunkiem spetnienia tacznie wszystkich ponizszych
warunkow:

o Nawierzchnia wykorzystywana jest wytgcznie do celdw sportowych, dla ktérych zostata
przeznaczona, a hie do innych celow;

o Nawierzchnia wykorzystywana jest w sportach, ktére nie powodujg jej mechanicznych
uszkodzen, jak ma to miejsce w przypadku dyscyplin takich jak: rzut oszczepem, rzut dyskiem,
jazda na rolkach, itd.;

o Nawierzchnia uzytkowana jest w typowych warunkach i do celu, dla jakiego zostat zakupiony;
zawodnicy uzywajg stosowane jest odpowiednie obuwie, nawierzchnia nie jest uzytkowana
przy temperaturach ponizej - 15°C,;

o  Wykfadzina ze sztucznej trawy jest czyszczona i konserwowana 4 razy w roku.

Wybudowana nawierzchnia powinna otrzymac réwniez atest Fifa Quality Pro
Pytanie 3:

Jezeli przedmiotem zamdwienia ma by¢ budowa boiska z nawierzchnig unikatowg i bardzo drogg,
ktdra zostata przebadana tylko w laboratorium to w jaki sposdb zamawiajgcy zamierza zweryfikowac
jakos$¢ dostarczonej nawierzchni i wykonanego

boiska skoro w opisie zadania nie przewiduje badania powykonawczego ?
Odpowiedz na pytanie 3:
Wybudowana nawierzchnia powinna otrzymac réwniez atest Fifa Quality Pro

Pytanie 4:



W jaki sposdb zamawiajacy zamierza sie zabezpieczy¢ przed utratg warunkow
gwarancyjnych skoro nie opisat na etapie ogtoszenia zamdéwienia minimalnych
wymagan np. pielegnacyjnych nawierzchni ?

W praktyce pytajacy wielokrotnie spotkat sie z przekazywaniem uzytkownikowi przez
wykonawce takiej instrukcji uzytkowania, w ktorych przedstawione warunki byty
niemozliwe do spetnienia przez zamawiajgcego / uzytkownika ( np. zakaz uzytkowania
nawiezrchni zimg). W konsekwencji uzytkownik tracit prawa gwarancyjne.

W zwigzku z tym czy w trosce o swdj interes zamawiajacy zamierza wprowadzi¢ lub
wykorzysta¢ wytyczne dla instrukcji uzytkowania wykonanej nawierzchni ?

Odpowiedz na pytanie 4:
Zamawiajgcy okreslit warunki gwarancji. Ponizej jej warunki:
Warunki Gwarancji:

e Nienaturalne zuzycie

e Nienaturalne starzenie

e Odpornosc wyktadziny na typowe warunki atmosferyczne
e Odpornosc wyktadziny na gnicie w typowych warunkach
e Odpornosc na promienie UV w typowych warunkach

Gwarancja udzielana przez jest wigzaca, pod warunkiem spetnienia tacznie wszystkich ponizszych
warunkow:

o Nawierzchnia wykorzystywana jest wytgcznie do celdw sportowych, dla ktérych zostata
przeznaczona, a nie do innych celow;

o Nawierzchnia wykorzystywana jest w sportach, ktére nie powoduja jej mechanicznych
uszkodzen, jak ma to miejsce w przypadku dyscyplin takich jak: rzut oszczepem, rzut dyskiem,
jazda na rolkach, itd.;

o Nawierzchnia uzytkowana jest w typowych warunkach i do celu, dla jakiego zostat zakupiony;
zawodnicy uzywajg stosowane jest odpowiednie obuwie, nawierzchnia nie jest uzytkowana
przy temperaturach ponizej - 15°C,;

o Woyktadzina ze sztucznej trawy jest czyszczona i konserwowana 4 razy w roku.

Pytanie 5:

Prawem zamawiajgcego (zwtaszcza podmiotu prywatnego) jest wydawac swoje pienigdze na taka
nawierzchnie jakg chce miec. Jednak sposdb w jaki obecna

nawierzchnia jest opisana w przetargu publicznym zadaje ktam uczciwej konkurenciji.

Jest to zwykte pozorowanie uczciwej konkurencji poniewaz na bazie opisu tylko jeden
produkt speinia te wymagania.

Co wiecej, nawierzchnia opisana w dokumentacji przetargowej jest nie tylko unikatowa
ale ze wzgledu na ilo$¢ PE / m2 uzytego w formie widkna niezasadnie droga.

Jest to tym bardziej dziwne, Ze doktadnie ten sam efekt jakosci gry i uzytkowania mozna
uzyskac stosujac trawe o mniejszej gestosci wtokien / m2 ( peczki nie majg znaczenia
poniewaz w zalezno$ci od producenta w jednym peczku moze by¢ zar6wno 12 widkien
jak i 24 lub wiecej...



Mozna takze zadac sobie pytanie czy nie lepiej zastosowac trawe krotsza i na macie
elastycznej. Takie rozwigzanie nie tylko jest w stanie zapewnic jako$¢ boiska ale w
przysztos$ci potani¢ koszty wymiany nawierzchni poniewaz mata moze by¢ uzytkowana

nawet przez 25 lat.

W zwigzku z powyzszym, czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie trawy tkanej
60 mm producenta nalezacego do grupy FPP, ktory posiada najwieksza na Swiecie boisk
certyfikowanych przez FIFA i jest sktonny na swo6j koszt wykona¢ badanie wykonanego
boiska przez niezalezne, akredytowane przez FIFA laboratorium ? Trawa taka bedzie
jednak posiadata wtdkna o grubosci 330 mikrondéw i wiecej, a jej gesto$¢ powyzej
115.000 wiékien / m2.

Sita wyrywania peczka bedzie powyzej 90N do zweryfikowania na produkcie masowym
dostarczonym na wykonywane boisko.

OdpowiedZ na pytanie 5:

Zamawiajgcy dopuszcza parametry sztucznej trawy oraz dotyczgcych jej dokumentéw:

Trawa syntetyczna o parametrach nie gorszych niz podanych ponize;j:

e sktad widkna: polietylen (PE) 100%

e rodzaj i przekréj widkien: widkno monofilowe z wtopionym rdzeniem
wzmachniajacym zapewniajagcym sztywnos¢ widkna.

o wysokos¢ widkien: 60-62 mm,

e grubos¢ wtékna monofilowego: min. 325 um,

e Dtex: min. 14.800,

o ilo$¢ peczkéw: min. 8900/m2

e ilos¢ wtdkien: min. 142 000/m2

e wyrywanie peczka przed starzeniem: min. 85N

e taczenie klejone przed starzeniem: min. 105/ 100mm

e waga pojedynczego wtékna: min 1770 g/m2

e waga catkowita trawy: min. 3400 g/m2

e podkiad trawy: poliuretanowy lub lateksowy

e przepuszczalno$s¢ wody dla catego systemu (sztuczna trawa, piasek, granulat
gumowy): min 1350 mm/hr

Wypetnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu w
kolorze czarnym lub granulat gumowy SBR, w ilosciach oraz rodzaju zgodnych z
raportem z badan potwierdzajagcym zgodnos¢ parametrow z FIFA Quality Concept for
Football Turf, test method 2015 (dostepny na www.FIFA.com)

Zamawiajgcy celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez
Wykonawce nawierzchni ze sztucznej trawy zgda przedtozenia przed podpisaniem umowy
nastepujgcych dokumentéw i préobek:




Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypetnienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport
lub Sports Labs Ltd), potwierdzajgcy wszystkie wymagane parametry oraz
potwierdzajgcy zgodnosc¢ jego parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf,
test method 2015 (dostepny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA
Quality PRO;

Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypetnienie) na
zgodnos$é z normg PN-EN 15330-1:2013;

Karte techniczng oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej
probke o wymiarach 20 x 30 cm;

Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer);

Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia;

Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje.




